












































































 

 

 

縦圧縮試験結果（スギ ２０４材）その１ 

試験体 ID Kde 
(mm) 

KDc 
(mm) 

sKDe 
(mm) 

sKDc 
(mm) 

平均年輪幅 
（ｍｍ） 

繊維傾斜 
（ｍｍ/ｍ） 

含水率 
（％） 

縦圧縮強度 
(N/mm 2 ) 

目視等級 
（甲種） 

-C204( WK )_s1-2 0 5 0 7 5.2 12.3 13.1 41.0 特 
-C204( WK )_s2-1 5 2 7 2 3.4 15.0 12.8 42.1 特 
-C204( WK )_s3-1 12 3 15 6 3.1 15.0 11.2 44.2 特 
-C204( WK )_s4-2 5 2 12 5 4.9 11.7 13.4 44.7 特 
-C204( WK )_s5-1 2 10 13 10 2.3 11.7 11.5 43.3 特 
-C204( WK )_s6-1 9 11 21 11 3.6 5.0 13.7 42.6 特 
-C204( WK )_s7-1 0 11 0 11 3.4 16.7 12.9 35.4 特 
-C204( WK )_s8-1 0 0 0 0 3.0 13.3 12.9 42.9 特 
-C204( WK )_s9-2 14 19 33 19 4.2 10.0 12.6 39.1 特 
-C204( WK )_s10-2 0 3 0 3 4.3 10.0 11.6 45.3 特 
-C204( WK )_s11-2 6 7 19 13 5.6 16.7 11.4 42.3 特 
-C204( WK )_s12-2 6 1 9 1 4.8 21.7 12.7 37.1 特 
-C204( WK )_s13-2 10 0 15 0 6.1 10.0 12.5 43.1 3 
-C204( WK )_s13-3 7 10 8 10 4.4 23.3 11.7 49.1 特 
-C204( WK )_s14-2 0 13 0 32 4.8 20.0 13.1 38.1 特 
-C204( WK )_s15-2 4 6 10 6 3.2 3.3 11.5 51.3 特 
-C204( WK )_s15-3 3 7 10 7 2.4 5.0 12.0 47.5 特 
-C204( WK )_s16-1 15 0 30 0 4.9 8.3 12.1 38.7 特 
-C204( WK )_s17-1 8 0 12 0 5.4 38.4 12.3 35.5 特 
-C204( WK )_s18-2 9 6 27 18 2.8 6.7 11.6 51.6 特 
-C204( WK )_s19-1 0 6 0 14 1.9 23.3 14.5 37.5 特 
-C204( WK )_s20-1 1 0 1 0 2.7 6.7 12.5 42.5 特 
-C204( WK )_s20-2 0 0 0 0 2.7 33.4 15.1 43.6 特 
-C204( WM )_s1 0 13 0 24 9.3 20.0 14.6 30.9 3 
-C204( WM )_s2 5 8 5 13 6.5 23.3 29.5 25.4 3 
-C204( WM )_s3 7 9 9 18 4.1 26.7 14.7 32.4 特 
-C204( WM )_s6 0 3 0 3 7.4 16.7 15.6 27.6 3 
-C204( WM )_s7 13 8 20 28 8.0 15.0 41.5 19.4 3 
-C204( WM )_s9 0 0 0 0 5.3 13.3 13.3 32.7 特 
-C204( WM )_s11 8 5 13 18 7.8 13.3 16.9 31.0 3 
-C204( WM )_s12 13 3 13 16 5.0 15.0 20.0 32.5 特 
-C204( WM )_s14 13 0 14 0 9.5 16.7 19.8 25.6 3 
-C204( WM )_s17 11 7 15 22 7.8 16.7 27.3 20.9 3 
-C204( WM )_s19 2 0 2 0 3.7 10.0 21.3 35.2 特 
-C204( WM )_s21 0 0 0 0 3.0 3.3 17.2 35.3 特 
-C204( WM )_s24 0 16 0 16 4.4 18.3 14.3 29.3 特 
-C204( WM )_s27 0 7 0 9 5.4 8.3 20.5 32.8 特 
-C204( WM )_s28 3 0 3 0 2.6 5.0 13.1 35.6 特 
-C204( WM )_s30 0 0 0 0 5.0 6.7 14.8 33.1 特 
-C204( WM )_s32 4 10 4 14 5.0 11.7 21.7 35.4 特 
-C204( WM )_s33 15 0 15 15 3.8 11.7 18.1 27.0 特 
-C204( WM )_s35 9 5 24 29 7.7 26.7 17.5 25.7 3 
-C204( WM )_s38 11 0 20 0 5.4 11.7 16.4 28.3 特 
-C204( WM )_s39 13 22 16 22 3.1 11.7 29.6 33.8 特 
-C204( WM )_s42 0 8 0 8 5.1 21.7 26.8 40.5 特 
-C204( WM )_s44 8 4 14 18 8.7 18.3 22.2 25.7 3 
-C204( KY )_s1-1 0 0 0 0 3.2 8.3 13.4 40.0 特 
-C204( KY )_s6-2 0 0 0 0 2.5 25.0 13.2 39.2 特 
-C204( KY )_s8-1 0 0 0 0 2.8 5.0 15.1 35.2 特 
-C204( KY )_s8-2 0 0 0 0 3.4 45.0 13.7 35.3 特 

※Kde：材縁の最大節径、KDc：中央の最大節径、sKDe：材縁の最大集中節径、sKDc：中央の最大集中節径 































 

 

 

 

 

いす型せん断試験結果 （スギ ２０４材）その１ 

ID 平均年輪幅 
（ｍｍ） 

せん断強度 
(N/mm 2 ) 

含水率 
(%) 

目視等級 
（甲種） 

-S204( WK )_s1-2 5.2 9.2 13.1 特 
-S204( WK )_s2-1 3.4 7.9 12.8 特 
-S204( WK )_s3-1 3.1 9.7 11.2 特 
-S204( WK )_s4-2 4.9 10.1 13.4 特 
-S204( WK )_s5-1 2.3 7.6 11.5 特 
-S204( WK )_s6-1 3.6 8.4 13.7 特 
-S204( WK )_s7-1 3.4 6.9 12.9 特 
-S204( WK )_s8-1 3.0 7.4 12.9 特 
-S204( WK )_s9-2 4.2 9.9 12.6 特 
-S204( WK )_s10-2 4.3 10.5 11.6 特 
-S204( WK )_s11-2 5.6 8.9 11.4 特 
-S204( WK )_s12-2 4.8 8.6 12.7 特 
-S204( WK )_s13-2 6.1 8.1 12.5 3 
-S204( WK )_s13-3 4.4 8.6 11.7 特 
-S204( WK )_s14-2 4.8 7.7 13.1 特 
-S204( WK )_s15-2 3.2 10.5 11.5 特 
-S204( WK )_s15-3 2.4 10.8 12.0 特 
-S204( WK )_s16-1 4.9 12.6 12.1 特 
-S204( WK )_s17-1 5.4 9.1 12.3 特 
-S204( WK )_s18-2 2.8 10.3 11.6 特 
-S204( WK )_s19-1 1.9 8.5 14.5 特 
-S204( WK )_s20-1 2.7 7.8 12.5 特 
-S204( WK )_s20-2 2.7 8.7 15.1 特 
-S204( WM )_s1 9.3 6.9 14.6 3 
-S204( WM )_s2 6.5 9.9 29.5 3 
-S204( WM )_s3 4.1 8.6 14.7 特 
-S204( WM )_s6 7.4 7.8 15.6 3 
-S204( WM )_s7 8.0 6.7 41.5 3 
-S204( WM )_s9 5.3 8.8 13.3 特 
-S204( WM )_s11 7.8 9.8 16.9 3 
-S204( WM )_s12 5.0 7.0 20.0 特 
-S204( WM )_s14 9.5 7.5 19.8 3 
-S204( WM )_s17 7.8 6.5 27.3 3 
-S204( WM )_s19 3.7 7.9 21.3 特 
-S204( WM )_s21 3.0 8.4 17.2 特 
-S204( WM )_s24 4.4 7.5 14.3 特 
-S204( WM )_s27 5.4 7.0 20.5 特 
-S204( WM )_s28 2.6 7.5 13.1 特 
-S204( WM )_s30 5.0 6.4 14.8 特 
-S204( WM )_s32 5.0 9.4 21.7 特 
-S204( WM )_s33 3.8 6.2 18.1 特 
-S204( WM )_s35 7.7 8.6 17.5 3 
-S204( WM )_s38 5.4 7.0 16.4 特 
-S204( WM )_s39 3.1 7.9 29.6 特 
-S204( WM )_s42 5.1 8.8 26.8 特 
-S204( WM )_s44 8.7 7.7 22.2 3 
-S204( KY )_s1-1 3.2 7.6 13.4 特 
-S204( KY )_s6-2 2.5 6.4 13.2 特 
-S204( KY )_s8-1 2.8 6.1 15.1 特 
-S204( KY )_s8-2 3.4 6.7 13.7 特 



 

  

いす型せん断試験結果　（スギ　２０４材）その２

ID
平均年輪幅
（ｍｍ）

せん断強度

(N/mm2)
含水率
(%)

目視等級
（甲種）

ffpri-S204( KY )_s11-1 2.6 9.4 12.5 特

ffpri-S204( KY )_s14-1 1.4 9.4 12.8 特

ffpri-S204( KY )_s15-1 3.1 8.7 13.1 特

ffpri-S204( KY )_s16-1 4.9 7.7 12.6 特

ffpri-S204( KY )_s19-1 6.0 5.5 13.5 特

ffpri-S204( KY )_s20-2 3.8 7.9 13.4 特

ffpri-S204( KY )_s21-1 2.2 8.2 13.4 特

ffpri-S204( KY )_s21-2 3.1 10.1 13.1 特

ffpri-S204( KY )_s23-1 2.2 8.9 12.7 特

ffpri-S204( KY )_s24-2 3.2 9.1 11.7 特

ffpri-S204( KY )_s25-2 2.2 9.2 13.4 特

ffpri-S204( KY )_s26-1 6.0 7.9 13.1 特

ffpri-S204( KY )_s27-1 2.6 5.5 12.7 特

ffpri-S204( KY )_s27-2 3.5 7.5 12.6 特

ffpri-S204( KY )_s28-1 3.4 6.9 13.0 特

ffpri-S204( KY )_s29-1 2.2 7.3 14.1 特

tocg-S204_s-N-S-1 3.8 6.5 - 特

tocg-S204_s-N-S-2 6.0 7.3 - 特

tocg-S204_s-N-S-3 1.5 6.3 - 特

tocg-S204_s-N-S-4 3.4 5.7 - 特

tocg-S204_s-N-S-5 5.3 6.1 - 特

tocg-S204_s-N-S-6 5.7 6.7 - 特

tocg-S204_s-N-S-7 3.4 6.8 - 特

tocg-S204_s-N-S-8 3.4 5.6 - 特

tocg-S204_s-N-S-9 5.7 5.8 - 特

tocg-S204_s-N-S-10 2.8 5.8 - 特

tocg-S204_s-N-S-11 3.2 5.6 - 特

tocg-S204_s-N-S-12 1.8 7.4 - 特

tocg-S204_s-N-S-13 2.1 5.7 - 特

tocg-S204_s-N-S-14 3.3 5.4 - 特

tocg-S204_s-N-S-15 4.0 5.5 - 特

tocg-S204_s-N-S-16 2.4 5.5 - 特

tocg-S204_s-N-S-17 6.7 6.4 - 3

tocg-S204_s-N-S-18 4.5 4.9 - 特

tocg-S204_s-N-S-19 4.5 5.4 - 特

tocg-S204_s-N-S-20 3.5 7.0 - 特

tocg-S204_s-N-S-21 2.3 6.5 - 特

tocg-S204_s-N-S-22 3.6 5.7 - 特

tocg-S204_s-N-S-23 4.0 5.3 - 特

tocg-S204_s-T-S-1 3.2 10.3 - 特

tocg-S204_s-T-S-2 4.5 6.2 - 特

tocg-S204_s-T-S-3 5.7 6.2 - 特

tocg-S204_s-T-S-4 3.4 4.7 - 特

tocg-S204_s-T-S-5 7.0 4.0 - 3

tocg-S204_s-T-S-6 4.0 4.5 - 特

tocg-S204_s-T-S-7 1.7 5.8 - 特

tocg-S204_s-T-S-8 4.3 4.7 - 特

tocg-S204_s-T-S-9 1.9 6.1 - 特

tocg-S204_s-T-S-10 3.6 5.7 - 特

tocg-S204_s-T-S-11 3.2 5.8 - 特



 

 

  

いす型せん断試験結果　（スギ　２０４材）その３

ID
平均年輪幅
（ｍｍ）

せん断強度

(N/mm2)
含水率
(%)

目視等級
（甲種）

tocg-S204_s-T-S-12 3.0 6.5 - 特

tocg-S204_s-T-S-13 5.0 5.1 - 特

tocg-S204_s-T-S-14 3.3 5.0 - 特

tocg-S204_s-T-S-15 2.7 5.1 - 特

tocg-S204_s-T-S-16 6.3 5.1 - 3

tocg-S204_s-T-S-17 1.8 5.7 - 特

tocg-S204_s-T-S-18 1.7 6.1 - 特

tocg-S204_s-T-S-19 1.6 6.5 - 特

tocg-S204_s-T-S-20 4.8 5.5 - 特

tocg-S204_s-T-S-21 2.1 4.5 - 特

tocg-S204_s-T-S-22 1.7 7.3 - 特

tocg-S204_s-T-S-23 1.7 6.0 - 特

tocg-S204_s-T-S-24 2.7 4.1 - 特

tocg-S204_s-T-S-25 3.2 4.7 - 特

oita-S204_s-10-2 5.0 8.2 12.9 特

oita-S204_s-11-2 4.8 8.8 9.8 特

oita-S204_s-11-3 1.8 9.3 9.4 特

oita-S204_s-12-4 2.4 6.7 8.8 特

oita-S204_s-14-3 2.1 9.0 8.7 特

oita-S204_s-15-4 1.1 7.3 9.3 特

oita-S204_s-16-1 4.7 8.2 9.8 特

oita-S204_s-16-2 4.3 7.0 9.5 特

oita-S204_s-17-4 2.6 6.0 9.5 特

oita-S204_s-19-1 4.3 6.4 11.5 特

oita-S204_s-2-1 4.5 7.8 11.1 特

oita-S204_s-23-1 5.0 6.5 9.3 特

oita-S204_s-23-3 3.4 8.0 9.1 特

oita-S204_s-3-1 4.3 5.3 10.1 特

oita-S204_s-4-1 14.0 7.3 9.5 3

oita-S204_s-4-2 6.5 7.7 9.5 3

oita-S204_s-5-1 4.3 8.1 9.9 特

oita-S204_s-6-1 4.3 6.9 9.7 特

oita-S204_s-6-3 2.8 8.0 9.0 特

oita-S204_s-7-2 7.0 6.4 9.2 3

oita-S204_s-8-2 5.0 7.7 9.8 特

oita-S204_s-8-3 6.5 6.6 8.7 3

oita-S204_s-8-6 2.1 7.6 8.8 特

oita-S204_s-9-3 7.0 8.3 9.3 3

myzk-S204_s-KS1 6.7 7.9 12.8 3

myzk-S204_s-KS2 6.7 9.4 8.1 3

myzk-S204_s-KS3 4.4 6.4 10.9 特

myzk-S204_s-KS4 3.8 9.5 8.7 特

myzk-S204_s-KS5 3.1 12.0 8.2 特

myzk-S204_s-KS6 3.6 8.0 7.7 特

myzk-S204_s-KS7 3.1 6.6 8.0 特

myzk-S204_s-KS8 6.1 6.9 9.8 3

myzk-S204_s-KS9 5.3 7.8 8.8 特

myzk-S204_s-KS10 6.0 6.1 9.7 3

myzk-S204_s-KS11 4.9 6.1 6.9 特

myzk-S204_s-KS12 5.8 6.4 11.7 特



 

 

  

いす型せん断試験結果　（スギ　２０４材）その４

ID
平均年輪幅
（ｍｍ）

せん断強度

(N/mm2)
含水率
(%)

目視等級
（甲種）

myzk-S204_s-KS13 8.2 9.9 7.8 3

myzk-S204_s-KS14 3.3 8.0 10.6 特

myzk-S204_s-KS15 5.1 8.6 8.7 特

myzk-S204_s-KS16 4.6 7.9 7.8 特

myzk-S204_s-KS17 4.4 8.4 12.8 特

myzk-S204_s-KS18 8.4 6.1 7.9 3

myzk-S204_s-KS19 2.7 11.6 7.7 特

myzk-S204_s-KS20 5.8 10.8 11.0 特

myzk-S204_s-KS21 3.9 8.9 8.3 特

myzk-S204_s-KS22 3.9 8.2 10.4 特

myzk-S204_s-KS23 5.3 7.9 7.6 特

myzk-S204_s-MS1 2.4 7.2 7.2 特

myzk-S204_s-MS2 2.4 10.1 11.9 特

myzk-S204_s-MS3 4.7 8.8 7.1 特

myzk-S204_s-MS4 2.4 9.0 10.0 特

myzk-S204_s-MS5 3.6 8.6 7.2 特

myzk-S204_s-MS6 1.7 9.1 8.9 特

myzk-S204_s-MS7 2.7 6.2 9.1 特

myzk-S204_s-MS8 2.2 9.7 10.1 特

myzk-S204_s-MS9 2.9 7.9 8.0 特

myzk-S204_s-MS10 5.4 11.2 9.4 特

myzk-S204_s-MS11 3.3 8.1 8.7 特

myzk-S204_s-MS12 2.9 8.4 7.6 特

myzk-S204_s-MS13 2.6 9.4 8.9 特

myzk-S204_s-MS14 6.1 10.8 7.6 3

myzk-S204_s-MS15 5.3 7.7 11.9 特

myzk-S204_s-MS16 3.5 7.1 7.4 特

myzk-S204_s-MS17 4.0 9.6 7.8 特

myzk-S204_s-MS18 6.4 6.2 7.9 3

myzk-S204_s-MS19 3.5 6.4 8.2 特

myzk-S204_s-MS20 3.9 7.3 8.4 特

myzk-S204_s-MS21 3.1 15.0 8.3 特

myzk-S204_s-MS22 3.4 10.2 7.7 特

myzk-S204_s-MS23 4.3 7.8 7.9 特

myzk-S204_s-TS1 4.7 7.9 10.3 特

myzk-S204_s-TS2 5.4 7.3 7.7 特

myzk-S204_s-TS3 7.9 5.5 8.7 3

myzk-S204_s-TS4 7.1 6.0 9.1 3

myzk-S204_s-TS5 3.0 12.5 7.6 特

myzk-S204_s-TS6 2.4 14.0 8.4 特

myzk-S204_s-TS7 2.2 7.4 10.7 特

myzk-S204_s-TS8 6.5 7.3 8.5 3

myzk-S204_s-TS9 3.2 7.4 10.2 特

myzk-S204_s-TS10 8.6 9.9 9.3 3

myzk-S204_s-TS11 4.1 7.6 8.5 特

myzk-S204_s-TS12 4.4 7.9 8.4 特

myzk-S204_s-TS13 3.0 9.7 10.1 特

myzk-S204_s-TS14 6.6 5.9 8.2 3

myzk-S204_s-TS15 5.1 5.9 11.2 特

myzk-S204_s-TS16 4.4 7.7 7.7 特



 

 

  

いす型せん断試験結果　（スギ　２０４材）その５

ID
平均年輪幅
（ｍｍ）

せん断強度

(N/mm2)
含水率
(%)

目視等級
（甲種）

myzk-S204_s-TS17 3.8 8.8 8.1 特

myzk-S204_s-TS18 3.1 10.0 8.6 特

myzk-S204_s-TS19 3.6 12.8 8.9 特

myzk-S204_s-TS20 3.1 11.2 11.3 特

myzk-S204_s-TS21 3.1 7.5 9.6 特

myzk-S204_s-TS22 5.4 7.0 8.8 特

myzk-S204_s-TS23 5.5 8.9 8.3 特

myzk-S204_s-YS1 2.6 7.5 13.9 特

myzk-S204_s-YS2 7.1 8.8 11.5 3

myzk-S204_s-YS3 4.2 8.4 10.2 特

myzk-S204_s-YS4 2.7 10.1 14.5 特

myzk-S204_s-YS5 5.0 7.0 11.7 特

myzk-S204_s-YS6 3.5 8.5 8.5 特

myzk-S204_s-YS7 3.8 7.3 8.2 特

myzk-S204_s-YS8 2.3 7.6 11.5 特

myzk-S204_s-YS9 3.0 7.8 14.5 特

myzk-S204_s-YS10 5.0 7.0 10.3 特

myzk-S204_s-YS11 5.6 14.0 11.0 特

myzk-S204_s-YS12 5.5 6.4 13.6 特

myzk-S204_s-YS13 5.9 5.4 9.1 特

myzk-S204_s-YS14 3.6 10.8 9.5 特

myzk-S204_s-YS15 2.9 10.6 9.4 特

myzk-S204_s-YS16 5.1 7.5 10.6 特

myzk-S204_s-YS17 2.9 6.1 10.8 特

myzk-S204_s-YS18 3.8 9.9 8.0 特

myzk-S204_s-YS19 3.7 6.5 10.0 特

myzk-S204_s-YS20 6.7 5.8 11.8 3

myzk-S204_s-YS21 3.8 10.0 10.1 特

myzk-S204_s-YS22 10.5 3.8 7.6 3

myzk-S204_s-YS23 6.3 7.8 11.6 3

ffpri-S204( YT )_s1-1 1.5 7.7 13.8 特

ffpri-S204( YT )_s1-2 2.8 8.0 18.1 特

ffpri-S204( YT )_s1-4 1.1 8.1 14.9 特

ffpri-S204( YT )_s2-2 2.5 6.6 21.0 特

ffpri-S204( YT )_s2-3 3.3 7.1 23.2 特

ffpri-S204( YT )_s2-5 1.6 7.8 15.1 特

ffpri-S204( YT )_s3-2 4.1 6.5 19.3 特

ffpri-S204( YT )_s3-5 2.4 7.4 15.8 特

ffpri-S204( YT )_s3-6 2.1 6.1 16.7 特

ffpri-S204( YT )_s4-1 2.2 7.2 18.0 特

ffpri-S204( YT )_s4-3 3.1 7.1 39.1 特

ffpri-S204( YT )_s4-6 2.3 6.1 18.0 特

ffpri-S204( YT )_s5-1 3.0 7.3 15.2 特

ffpri-S204( YT )_s5-2 2.5 8.2 19.3 特

ffpri-S204( YT )_s5-3 2.8 9.2 21.1 特

ffpri-S204( YT )_s6-3 4.7 8.3 14.6 特

ffpri-S204( YT )_s6-4 1.3 9.4 14.3 特

ffpri-S204( YT )_s6-6 1.5 8.5 14.5 特

ffpri-S204( YT )_s7-1 0.8 8.9 15.7 特

ffpri-S204( YT )_s7-4 0.8 8.9 17.5 特



 

 

  

いす型せん断試験結果　（スギ　２０４材）その６

ID
平均年輪幅
（ｍｍ）

せん断強度

(N/mm2)
含水率
(%)

目視等級
（甲種）

ffpri-S204( YT )_s8-3 4.4 7.1 16.7 特

ffpri-S204( YT )_s8-5 2.0 8.1 13.9 特

ffpri-S204( YT )_s8-6 1.6 9.6 14.1 特

ffpri-S204( NI )_s4-1 4.6 7.0 25.2 特

ffpri-S204( NI )_s5-2 3.1 7.3 14.4 特

ffpri-S204( NI )_s6-2 4.1 6.5 13.1 特

ffpri-S204( NI )_s7-1 3.5 6.8 25.5 特

ffpri-S204( NI )_s8-2 5.3 7.8 17.5 特

ffpri-S204( NI )_s9-1 3.4 6.8 18.2 特

ffpri-S204( NI )_s9-2 3.8 6.3 22.0 特

ffpri-S204( NI )_s10-1 3.2 9.3 22.2 特

ffpri-S204( NI )_s11-2 5.5 6.6 14.2 特

ffpri-S204( NI )_s12-2 6.6 6.7 16.9 3

ffpri-S204( NI )_s13-1 5.3 5.3 17.5 特

ffpri-S204( NI )_s13-2 3.2 5.5 18.3 特

ffpri-S204( NI )_s14-1 8.7 6.8 11.4 3

ffpri-S204( NI )_s16-2 4.3 8.3 25.7 特

ffpri-S204( NI )_s17-2 5.0 4.9 19.2 特

ffpri-S204( NI )_s19-1 5.7 7.4 18.9 特

ffpri-S204( NI )_s20-1 5.3 5.0 16.8 特

ffpri-S204( NI )_s32-1 3.5 7.7 14.0 特

ffpri-S204( NI )_s34-1 3.7 7.3 24.9 特

ffpri-S204( NI )_s39-1 4.2 5.5 17.6 特

ffpri-S204( NI )_s44-2 1.1 6.8 38.0 特

ffpri-S204( NI )_s48-2 8.3 5.1 13.9 3

ffpri-S204( NI )_s49-1 3.3 5.6 15.6 特

okym-S204_s-YAS-S-11 2.4 11.4 8.4 特

okym-S204_s-YAS-S-12 2.0 9.9 11.2 特

okym-S204_s-YAS-S-13 2.4 8.0 8.3 特

okym-S204_s-YAS-S-14 3.3 8.9 8.4 特

okym-S204_s-YAS-S-15 3.0 8.7 7.7 特

okym-S204_s-YAS-S-16 2.1 10.2 9.0 特

okym-S204_s-YAS-S-17 5.5 8.2 8.0 特

okym-S204_s-YAS-S-18 3.2 12.0 7.4 特

okym-S204_s-YAS-S-19 2.1 8.3 9.2 特

okym-S204_s-YAS-S-20 4.1 13.0 8.5 特

okym-S204_s-YAS-S-21 3.1 10.2 8.5 特

okym-S204_s-YAS-S-22 6.4 10.3 8.4 3

okym-S204_s-YAS-S-23 4.5 13.5 8.2 特

okym-S204_s-YAS-S-24 2.7 13.7 8.6 特

okym-S204_s-YAS-S-25 2.7 5.8 8.8 特

okym-S204_s-YAS-S-26 3.3 8.2 8.9 特

okym-S204_s-YAS-S-27 3.5 10.7 8.5 特

okym-S204_s-YAS-S-28 5.5 10.0 7.5 特

okym-S204_s-YAS-S-29 3.1 11.8 8.1 特

okym-S204_s-YAS-S-30 4.1 7.9 8.3 特

okym-S204_s-YAS-S-31 3.8 7.4 8.7 特

okym-S204_s-YAS-S-32 6.6 9.1 8.3 3

okym-S204_s-MAS-S-2 2.4 12.0 13.0 特

okym-S204_s-MAS-S-3 3.1 7.4 10.2 特



 

 

 

 

 

 

  

いす型せん断試験結果　（スギ　２０４材）その７

ID
平均年輪幅
（ｍｍ）

せん断強度

(N/mm2)
含水率
(%)

目視等級
（甲種）

okym-S204_s-MAS-S-6 3.9 9.2 12.0 特

okym-S204_s-MAS-S-7 2.6 7.0 11.3 特

okym-S204_s-MAS-S-8 4.9 10.8 10.8 特

okym-S204_s-MAS-S-11 3.8 9.6 15.3 特

okym-S204_s-MAS-S-14 4.6 7.8 9.8 特

okym-S204_s-MAS-S-19 6.7 8.1 10.5 3

okym-S204_s-MAS-S-24 6.2 8.8 10.8 3

okym-S204_s-MAS-S-28 2.7 10.0 9.7 特

okym-S204_s-MAS-S-31 5.3 10.4 9.5 特

okym-S204_s-MAS-S-32 6.7 10.2 10.0 3

okym-S204_s-MAS-S-33 5.8 8.2 10.3 特

okym-S204_s-MAS-S-34 6.9 9.9 10.2 3

okym-S204_s-MAS-S-35 7.0 12.2 10.8 3

okym-S204_s-MAS-S-36 8.4 11.4 9.2 3

okym-S204_s-MAS-S-37 6.3 9.7 9.2 3

okym-S204_s-MAS-S-38 2.8 10.5 9.8 特

okym-S204_s-MAS-S-39 6.3 11.7 13.7 3

okym-S204_s-MAS-S-43 6.6 10.4 10.3 3

okym-S204_s-MAS-S-44 5.3 9.7 10.8 特

okym-S204_s-MAS-S-46 3.7 7.6 9.3 特

いす型せん断試験結果　（スギ　２０６材）その１

試験体ID
平均年輪幅
（ｍｍ）

せん断強度

(N/mm2)
含水率
（％）

目視等級
（甲種）

ffpri-S206( WK )_s20-4 2.4 10.8 12.2 特

ffpri-S206( WK )_s21-1 2.0 7.9 11.7 特

ffpri-S206( WK )_s21-4 2.9 10.8 11.3 特

ffpri-S206( WK )_s22-3 2.7 10.6 13.9 特

ffpri-S206( WK )_s22-4 1.8 7.8 13.2 特

ffpri-S206( WK )_s23-2 4.1 9.2 11.2 特

ffpri-S206( WK )_s23-4 4.5 9.4 10.9 特

ffpri-S206( WK )_s24-1 4.7 10.7 11.9 特

ffpri-S206( WM )_s61 3.9 7.6 21.1 特

ffpri-S206( WM )_s63 5.8 6.1 22.8 特

ffpri-S206( WM )_s65 5.0 6.3 21.0 特

ffpri-S206( WM )_s67 6.5 5.9 20.1 3

ffpri-S206( WM )_s68 2.1 7.2 42.0 特

ffpri-S206( WM )_s70 5.4 5.6 24.0 特

ffpri-S206( WM )_s72 9.7 6.6 26.9 3

ffpri-S206( WM )_s74 3.8 7.4 49.4 特

ffpri-S206( KY )_s1-6 3.8 6.4 13.9 特

ffpri-S206( KY )_s4-3 4.3 6.8 13.7 特

ffpri-S206( KY )_s5-4 4.8 7.0 13.7 特

ffpri-S206( KY )_s6-6 2.6 6.2 13.6 特



 

 

  

いす型せん断試験結果　（スギ　２０６材）その２

試験体ID
平均年輪幅
（ｍｍ）

せん断強度

(N/mm2)
含水率
（％）

目視等級
（甲種）

ffpri-S206( KY )_s7-1 2.3 8.0 14.2 特

ffpri-S206( KY )_s7-3 4.3 5.1 13.8 特

ffpri-S206( KY )_s8-6 3.2 5.7 13.5 特

ffpri-S206( KY )_s10-4 4.1 9.1 13.9 特

tocg-S206_s-N-S-1 2.3 6.5 － 特

tocg-S206_s-N-S-2 4.0 5.3 － 特

tocg-S206_s-N-S-3 3.2 5.9 － 特

tocg-S206_s-N-S-4 3.0 5.6 － 特

tocg-S206_s-N-S-5 2.3 6.4 － 特

tocg-S206_s-N-S-6 3.0 6.1 － 特

tocg-S206_s-N-S-7 3.2 5.6 － 特

tocg-S206_s-N-S-8 2.0 7.3 － 特

tocg-S206_s-N-S-9 2.6 5.9 － 特

tocg-S206_s-N-S-10 2.4 6.7 － 特

tocg-S206_s-N-S-11 3.2 4.5 － 特

tocg-S206_s-N-S-12 2.4 6.2 － 特

tocg-S206_s-N-S-13 1.6 6.7 － 特

tocg-S206_s-T-S-1 2.1 7.5 － 特

tocg-S206_s-T-S-2 2.1 6.0 － 特

tocg-S206_s-T-S-3 2.3 6.1 － 特

tocg-S206_s-T-S-4 2.0 5.7 － 特

tocg-S206_s-T-S-5 3.6 5.7 － 特

tocg-S206_s-T-S-6 2.0 6.2 － 特

tocg-S206_s-T-S-7 1.5 6.0 － 特

tocg-S206_s-T-S-8 1.9 6.7 － 特

tocg-S206_s-T-S-9 1.8 9.8 － 特

oita-S206_s-12-1 5.7 6.1 7.8 特

oita-S206_s-13-1 5.5 6.3 8.9 特

oita-S206_s-15-2 2.7 9.5 9.9 特

oita-S206_s-17-1 3.6 6.7 9.3 特

oita-S206_s-18-2 4.5 10.0 9.6 特

oita-S206_s-21-2 3.5 8.8 8.3 特

oita-S206_s-21-3 4.7 6.2 8.6 特

myzk-S206_s-KS24 3.9 9.3 9.1 特

myzk-S206_s-KS25 6.4 7.0 7.9 3

myzk-S206_s-KS26 8.5 11.2 8.5 3

myzk-S206_s-KS27 3.4 11.6 8.7 特

myzk-S206_s-KS28 3.7 8.1 11.1 特

myzk-S206_s-KS29 2.2 6.8 11.4 特

myzk-S206_s-KS30 3.4 10.9 9.8 特

myzk-S206_s-MS24 4.0 6.4 10.8 特

myzk-S206_s-MS25 8.4 6.0 9.4 3

myzk-S206_s-MS26 4.4 8.6 6.5 特

myzk-S206_s-MS27 5.0 6.7 8.1 特

myzk-S206_s-MS28 2.9 8.1 9.3 特

myzk-S206_s-MS29 4.6 6.6 10.1 特

myzk-S206_s-MS30 3.8 9.2 9.3 特

myzk-S206_s-TS24 4.0 8.4 10.7 特

myzk-S206_s-TS25 2.9 8.8 8.0 特

myzk-S206_s-TS26 3.5 7.6 11.0 特



 

 

 いす型せん断試験結果　（スギ　２０６材）その３

試験体ID
平均年輪幅
（ｍｍ）

せん断強度

(N/mm2)
含水率
（％）

目視等級
（甲種）

myzk-S206_s-TS27 3.3 7.4 12.0 特

myzk-S206_s-TS28 4.0 6.5 9.1 特

myzk-S206_s-TS29 4.2 11.1 10.1 特

myzk-S206_s-TS30 5.6 11.7 7.5 特

myzk-S206_s-YS24 5.4 9.3 10.4 特

myzk-S206_s-YS25 5.7 10.7 7.0 特

myzk-S206_s-YS26 3.7 11.4 8.9 特

myzk-S206_s-YS27 4.1 10.6 7.0 特

myzk-S206_s-YS28 7.4 11.1 8.6 3

myzk-S206_s-YS29 4.0 6.6 7.7 特

myzk-S206_s-YS30 3.5 8.7 7.0 特

ffpri-S206( NI )_s21-1 5.2 7.0 12.2 特

ffpri-S206( NI )_s22-1 0.9 6.0 43.4 特

ffpri-S206( NI )_s23-3 5.0 9.5 15.3 特

ffpri-S206( NI )_s26-3 3.9 7.6 12.6 特

ffpri-S206( NI )_s27-1 3.7 10.2 11.7 特

ffpri-S206( NI )_s28-2 4.8 10.0 16.0 特

ffpri-S206( NI )_s51-1 2.3 8.6 17.9 特

ffpri-S206( NI )_s52-1 4.0 5.8 21.2 特

ffpri-S206( YT )_s9-3 4.2 7.8 16.1 特

ffpri-S206( YT )_s9-4 4.9 7.4 14.9 特

ffpri-S206( YT )_s10-2 4.3 7.2 15.6 特

ffpri-S206( YT )_s10-3 3.4 6.4 18.3 特

ffpri-S206( YT )_s11-1 5.0 5.8 24.1 特

ffpri-S206( YT )_s11-4 4.7 6.8 30.5 特

ffpri-S206( YT )_s12-1 3.8 4.2 15.4 特

okym-S206_s-YAS-S-38 1.5 9.3 7.2 特

okym-S206_s-YAS-S-39 3.2 9.6 8.0 特

okym-S206_s-YAS-S-40 3.2 9.1 8.0 特

okym-S206_s-YAS-S-41 2.8 7.5 8.6 特

okym-S206_s-YAS-S-42 3.0 11.9 8.1 特

okym-S206_s-YAS-S-43 3.4 8.1 8.1 特

okym-S206_s-YAS-S-44 2.9 9.7 8.5 特

okym-S206_s-MAS-S-50 3.1 11.9 11.7 特

okym-S206_s-MAS-S-51 7.9 7.1 10.0 3

okym-S206_s-MAS-S-52 3.0 13.5 12.7 特

okym-S206_s-MAS-S-56 2.7 10.6 10.8 特

okym-S206_s-MAS-S-57 2.8 9.1 11.5 特

okym-S206_s-MAS-S-58 6.1 13.6 13.2 3

okym-S206_s-MAS-S-59 3.2 11.0 11.5 特

okym-S206_s-MAS-S-61 4.3 9.6 10.5 特
（以下、余白）



 

 

  

いす型せん断試験結果　（ヒノキ ２０４材）その１

ID
平均年輪幅
（ｍｍ）

せん断強度

(N/mm2)
含水率
(%)

目視等級
（甲種）

tocg-S204_h-T-S-1 4.0 5.3 - 特

tocg-S204_h-T-S-2 5.0 6.5 - 特

tocg-S204_h-T-S-3 3.8 8.4 - 特

tocg-S204_h-T-S-4 2.8 5.2 - 特

tocg-S204_h-T-S-5 5.5 7.7 - 特

tocg-S204_h-T-S-6 3.0 6.7 - 特

tocg-S204_h-T-S-7 4.0 5.6 - 特

tocg-S204_h-T-S-8 6.0 7.6 - 特

tocg-S204_h-T-S-9 2.1 7.4 - 特

tocg-S204_h-T-S-10 3.0 5.7 - 特

tocg-S204_h-T-S-11 2.8 9.4 - 特

tocg-S204_h-T-S-12 3.0 8.0 - 特

tocg-S204_h-T-S-13 2.6 7.0 - 特

ehim-S204_h-u22-1 1.5 11.4 12.2 特

ehim-S204_h-u6-7 1.6 10.2 11.1 特

ehim-S204_h-u5-10 - 9.6 10.3 -

ehim-S204_h-u22-2 4.0 14.6 11.1 特

ehim-S204_h-u１５－４ 3.2 9.3 11.6 特

ehim-S204_h-u２－４ 2.1 12.2 12.0 特

ehim-S204_h-u２－５ 2.3 11.5 2.2 特

ehim-S204_h-u6-６ 1.6 11.3 19.8 特

ehim-S204_h-u１２－６ 2.7 9.3 9.3 特

ehim-S204_h-u２０－２ 2.6 11.6 10.9 特

ehim-S204_h-u１７－２ 2.7 11.5 10.2 特

ehim-S204_h-u２２－５ 2.6 10.5 10.4 特

ehim-S204_h-u２２－６ 1.8 11.5 10.8 特

ehim-S204_h-u２３－２ 3.8 11.6 10.1 特

ehim-S204_h-u２３－８ - 10.6 10.0 -

ehim-S204_h-u５－５ 2.7 10.3 8.7 特

ehim-S204_h-u２２－４ 2.7 8.8 10.3 特

ehim-S204_h-u６－８ 1.8 10.9 8.8 特

ehim-S204_h-u２２－８ 2.0 11.8 11.5 特

ehim-S204_h-u１３－１ 5.3 9.0 10.9 特

ehim-S204_h-u３－２ 1.6 9.2 9.3 特

ehim-S204_h-u１５－３ 4.0 11.2 10.7 特

ehim-S204_h-u２３－３ 4.5 11.8 10.0 特

ehim-S204_h-u２３－４ - 11.8 10.0 -

ehim-S204_h-u５－６ 2.1 12.8 9.5 特

ehim-S204_h-u17-6 1.8 11.6 11.0 特

ehim-S204_h-u20-1 1.0 12.2 10.0 特

ehim-S204_h-u6-3 1.7 13.2 10.6 特

ehim-S204_h-u12-5 2.7 10.6 10.6 特

ehim-S204_h-u5-7 2.5 10.9 8.7 特

ffpri-S204( KA )_h1 2.1 8.0 14.8 特

ffpri-S204( KA )_h5 1.9 9.6 15.8 特

ffpri-S204( KA )_h7 1.8 8.4 15.1 特

ffpri-S204( KA )_h9-1 1.7 7.7 13.5 特

ffpri-S204( KA )_h9-2 1.7 9.1 13.5 特

ffpri-S204( KA )_h13 2.6 9.4 16.8 特

ffpri-S204( KA )_h15 1.9 8.2 11.4 特



 

 

  

いす型せん断試験結果　（ヒノキ ２０４材）その２

ID
平均年輪幅
（ｍｍ）

せん断強度

(N/mm2)
含水率
(%)

目視等級
（甲種）

ffpri-S204( KA )_h16 1.9 9.7 16.0 特

ffpri-S204( KA )_h17 1.5 9.0 13.9 特

ffpri-S204( KA )_h19 1.9 8.0 15.4 特

ffpri-S204( KA )_h21 1.7 9.0 15.9 特

ffpri-S204( KA )_h23 2.2 10.7 14.4 特

ffpri-S204( NI )_h1-1 3.0 7.6 13.3 特

ffpri-S204( NI )_h3-1 3.2 8.6 16.0 特

ffpri-S204( NI )_h4-1 3.9 10.0 12.7 特

ffpri-S204( NI )_h5-2 2.9 9.8 14.4 特

ffpri-S204( NI )_h6-1 1.9 8.1 12.2 特

ffpri-S204( NI )_h7-2 3.0 10.2 13.9 特

ffpri-S204( NI )_h8-1 2.3 13.1 13.5 特

ffpri-S204( NI )_h9-2 2.3 9.5 13.1 特

ffpri-S204( NI )_h10-1 3.2 11.3 13.8 特

ffpri-S204( NI )_h12-2 3.2 8.9 12.3 特

okym-S204_h-YAH-S-1 3.0 9.0 14.4 特

okym-S204_h-YAH-S-2 3.8 10.4 14.9 特

okym-S204_h-YAH-S-3 2.8 8.6 12.7 特

okym-S204_h-YAH-S-4 5.0 9.0 15.2 特

okym-S204_h-YAH-S-5 5.4 13.5 15.1 特

okym-S204_h-YAH-S-6 4.1 9.7 12.7 特

okym-S204_h-YAH-S-7 3.5 11.1 13.6 特

okym-S204_h-YAH-S-8 6.5 14.5 13.1 3

okym-S204_h-YAH-S-9 1.9 9.2 14.7 特

okym-S204_h-YAH-S-10 4.8 11.4 14.4 特

okym-S204_h-MAH-S-1 4.4 9.9 9.8 特

okym-S204_h-MAH-S-7 2.3 10.5 8.8 特

okym-S204_h-MAH-S-9 1.8 13.1 12.0 特

okym-S204_h-MAH-S-12 1.9 12.6 10.0 特

okym-S204_h-MAH-S-15 2.0 12.5 10.8 特

okym-S204_h-MAH-S-16 2.1 10.3 9.7 特

okym-S204_h-MAH-S-17 3.1 10.0 16.2 特

okym-S204_h-MAH-S-18 2.8 11.8 13.0 特

okym-S204_h-MAH-S-19 3.3 10.5 13.3 特

okym-S204_h-MAH-S-20 4.1 15.3 18.3 特

okym-S204_h-MAH-S-21 2.2 13.4 11.8 特

okym-S204_h-MAH-S-22 3.0 17.7 14.5 特

okym-S204_h-MAH-S-23 4.3 17.9 17.5 特

okym-S204_h-MAH-S-26 2.3 9.9 13.7 特

okym-S204_h-IN-S-1 4.7 15.9 19.0 特

okym-S204_h-IN-S-2 3.1 13.0 14.5 特

okym-S204_h-IN-S-3 6.0 16.5 15.0 特

okym-S204_h-IN-S-4 4.0 13.2 13.5 特

okym-S204_h-IN-S-5 5.1 16.1 13.0 特

okym-S204_h-IN-S-6 8.1 15.7 17.5 3

okym-S204_h-IN-S-7 2.2 14.7 15.5 特

okym-S204_h-IN-S-8 1.3 16.2 16.0 特

okym-S204_h-IN-S-9 6.0 14.3 16.0 特

okym-S204_h-IN-S-10 1.7 11.9 14.0 特

okym-S204_h-IN-S-11 2.8 14.8 12.5 特



 

 

 

 

 

 

 いす型せん断試験結果　（ヒノキ ２０４材）その３

ID
平均年輪幅
（ｍｍ）

せん断強度

(N/mm2)
含水率
(%)

目視等級
（甲種）

okym-S204_h-IN-S-12 2.6 12.8 13.0 特

okym-S204_h-IN-S-13 2.7 12.6 12.0 特

okym-S204_h-IN-S-14 3.3 15.4 13.0 特

okym-S204_h-IN-S-15 5.6 15.6 14.5 特

okym-S204_h-IN-S-16 4.0 15.7 15.5 特

okym-S204_h-IN-S-17 3.1 12.8 13.5 特

okym-S204_h-IN-S-18 5.1 12.8 18.0 特

okym-S204_h-IN-S-19 4.9 19.2 12.0 特

okym-S204_h-IN-S-20 5.9 16.4 19.0 特

okym-S204_h-IN-S-21 6.3 13.7 12.0 3

okym-S204_h-IN-S-22 7.5 13.5 14.0 3

okym-S204_h-IN-S-23 3.2 12.5 10.5 特

okym-S204_h-IN-S-24 3.5 9.7 10.5 特

okym-S204_h-IN-S-25 3.9 9.5 11.5 特

okym-S204_h-IN-S-26 2.7 9.0 15.5 特

okym-S204_h-IN-S-27 4.4 14.4 16.0 特

okym-S204_h-IN-S-28 2.3 13.8 12.5 特

okym-S204_h-IN-S-29 3.4 14.3 13.0 特

okym-S204_h-IN-S-30 5.6 11.3 17.0 特

okym-S204_h-IN-S-31 5.3 15.3 14.0 特

okym-S204_h-IN-S-32 4.8 15.4 12.5 特

okym-S204_h-IN-S-33 4.1 16.2 13.0 特

okym-S204_h-IN-S-34 4.0 15.4 15.0 特

okym-S204_h-IN-S-35 3.3 15.4 16.0 特

okym-S204_h-IN-S-36 3.1 10.0 13.5 特

okym-S204_h-IN-S-37 4.6 13.6 13.5 特

okym-S204_h-IN-S-38 3.5 17.7 16.0 特

okym-S204_h-IN-S-39 4.8 16.1 8.5 特

okym-S204_h-IN-S-40 6.5 14.6 16.0 3

okym-S204_h-IN-S-41 4.0 17.3 17.0 特

okym-S204_h-IN-S-42 3.2 16.0 17.0 特

okym-S204_h-IN-S-43 3.0 16.9 18.0 特

okym-S204_h-IN-S-44 5.5 16.8 17.5 特

okym-S204_h-IN-S-45 4.6 14.8 17.0 特

okym-S204_h-IN-S-46 5.5 15.0 17.5 特

okym-S204_h-IN-S-47 4.7 15.0 17.5 特

okym-S204_h-IN-S-48 3.3 12.4 14.0 特

okym-S204_h-IN-S-49 5.7 14.8 16.0 特

okym-S204_h-IN-S-50 3.9 15.8 15.0 特

okym-S204_h-IN-S-51 4.7 16.3 16.5 特

okym-S204_h-IN-S-52 3.8 15.5 13.5 特

okym-S204_h-IN-S-53 4.0 12.2 14.0 特

okym-S204_h-IN-S-54 2.7 16.6 14.5 特
（以下、余白）



 

 

 

 

 

 

 

 

いす型せん断試験結果 （ヒノキ ２０６材）その１ 

試験体 ID 平均年輪幅 
（ｍｍ） 

せん断強度 
(N/mm 2 ) 

含水率 
（％） 

目視等級 
（甲種） 

-S206_h-T-S-1 2.0 8.2 - 特 
-S206_h-T-S-2 4.3 6.7 - 特 
-S206_h-T-S-3 2.8 8.0 - 特 
-S206_h-T-S-4 2.3 6.3 - 特 
-S206_h-T-S-5 2.7 7.4 - 特 
-S206_h-T-S-6 3.0 7.0 - 特 
-S206_h-T-S-7 2.1 6.9 - 特 
-S206_h-U14-4 1.8 10.6 11.3 特 
-S206_h-U10-4 1.5 10.4 17.7 特 
-S206_h-U19-5 2.3 11.9 4.9 特 
-S206_h-U1-4 3.8 12.3 12.7 特 
-S206_h-U19-1 4.2 10.5 11.7 特 
-S206_h-U19-4 3.5 9.7 9.4 特 
-S206_h-U1-5 2.2 12.0 11.2 特 
-S206_h-U19-8 2.7 7.5 9.5 特 
-S206_h-U19.2 - 9.9 11.3 - 
-S206_h-U1-6 1.8 9.1 9.7 特 
-S206( KA )_h2 2.0 7.3 14.3 特 
-S206( KA )_h4 1.6 7.7 13.5 特 
-S206( KA )_h6 2.2 6.5 14.3 特 
-S206( KA )_h8 2.6 8.1 14.3 特 
-S206( KA )_h10 2.3 6.9 15.5 特 
-S206( KA )_h12 1.9 7.6 14.7 特 
-S206( NI )_h15-2 2.8 8.6 12.8 特 
-S206( NI )_h16-1 1.9 9.1 15.4 特 
-S206( NI )_h20-2 1.8 8.5 16.1 特 
-S206( NI )_h21-1 1.9 10.7 12.2 特 
-S206( NI )_h26-6 5.8 10.0 13.3 特 
-S206_h-YAH-S-33 2.0 11.2 13.6 特 
-S206_h-YAH-S-34 3.6 10.1 13.4 特 
-S206_h-YAH-S-35 1.9 9.0 14.3 特 
-S206_h-YAH-S-36 2.7 9.8 13.5 特 
-S206_h-YAH-S-37 2.0 6.5 13.4 特 
-S206_h-MAH-S-29 1.7 10.8 13.3 特 
-S206_h-MAH-S-33 2.0 13.5 11.5 特 
-S206_h-MAH-S-34 1.8 12.0 13.2 特 
-S206_h-MAH-S-35 1.9 10.5 13.2 特 
-S206_h-MAH-S-37 3.3 10.4 13.0 特 
-S206_h-MAH-S-38 2.8 9.5 12.8 特 
-S2x6_h-IN-S-55 2.2 11.6 13.5 特 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いす型せん断試験結果 （ヒノキ ２０６材）その２ 

試験体 ID 
平均年輪幅 
（ｍｍ） 

せん断強度 
(N/mm 2 ) 

含水率 
（％） 

目視等級 
（甲種） 

-S2x6_h-IN-S-56 3.7 8.1 12.5 特 
-S2x6_h-IN-S-57 4.1 9.8 15.0 特 
-S2x6_h-IN-S-58 2.8 9.7 13.0 特 
-S2x6_h-IN-S-59 3.1 12.2 15.0 特 
-S2x6_h-IN-S-60 4.3 11.5 12.5 特 
-S2x6_h-IN-S-61 3.6 10.4 10.5 特 
-S2x6_h-IN-S-62 2.4 9.5 13.0 特 
-S2x6_h-IN-S-63 2.6 13.9 19.0 特 
-S2x6_h-IN-S-64 4.2 11.8 12.0 特 
-S2x6_h-IN-S-65 4.2 11.8 15.0 特 
-S2x6_h-IN-S-66 4.5 10.6 14.0 特 
-S2x6_h-IN-S-67 4.4 14.6 15.5 特 
-S2x6_h-IN-S-68 3.3 8.5 12.5 特 
-S2x6_h-IN-S-69 2.6 14.1 10.5 特 
-S2x6_h-IN-S-70 3.4 9.8 12.0 特 

（以下、余白） 



 

 

 

 

 

 

いす型せん断試験結果　（カラマツ　２０４材）

ID
平均年輪幅
（ｍｍ）

せん断強度

(N/mm2)
含水率
(%)

目視等級
（甲種）

ffpri-S204( KY )_k8-2 4.1 10.6 12.9 特

ffpri-S204( KY )_k9-1 2.7 11.6 13.5 特

ffpri-S204( KY )_k13-3 3.1 10.6 13.5 特

ffpri-S204( KY )_k14-3 2.3 12.7 13.8 特

ffpri-S204( KY )_k17-1 3.8 10.2 12.3 特

ffpri-S204( KY )_k18-1 2.5 11.6 12.1 特

ffpri-S204( KY )_k18-2 5.1 9.2 13.3 特

ffpri-S204( KY )_k19-1 2.7 8.0 12.9 特

ffpri-S204( KY )_k20-2 3.8 11.0 12.3 特

ffpri-S204( KY )_k21-1 2.9 9.7 13.1 特

ffpri-S204( NI )_k807 4.4 8.7 13.7 特

ffpri-S204( NI )_k812 6.0 8.5 11.1 特

ffpri-S204( NI )_k824 6.3 8.1 13.1 3

ffpri-S204( NI )_k825 4.1 8.3 15.2 特

ffpri-S204( NI )_k829 4.9 9.2 15.0 特

ffpri-S204( NI )_k833 5.5 8.6 13.1 特

ffpri-S204( NI )_k836 3.9 9.3 15.8 特

ffpri-S204( NI )_k838 5.2 7.3 12.7 特

ffpri-S204( NI )_k841 4.6 7.5 13.6 特

ffpri-S204( NI )_k842 6.0 8.3 13.4 特

いす型せん断試験結果　（カラマツ　２０６材）

試験体ID
平均年輪幅
（ｍｍ）

せん断強度

(N/mm2)
含水率
（％）

目視等級
（甲種）

ffpri-S206( KY )_k1-3 3.4 9.4 12.3 特

ffpri-S206( KY )_k2-1 5.2 7.7 13.5 特

ffpri-S206( KY )_k4-1 3.6 11.2 13.9 特

ffpri-S206( KY )_k5-2 4.9 8.0 13.5 特

ffpri-S206( KY )_k15-3 3.9 9.1 13.2 特

ffpri-S206( NI )_k803 7.8 7.9 13.6 3

ffpri-S206( NI )_k814 4.7 8.2 14.6 特

ffpri-S206( NI )_k818 7.2 9.2 12.2 3

ffpri-S206( NI )_k843 4.5 9.3 13.6 特

ffpri-S206( NI )_k844 5.8 9.2 12.4 特




